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编制:批准: 审核:

客户
信息

样品
信息

检测
信息

2024-01-17 完成日期 2024-01-23

备注 /

检验检测专用章

检测结果 见附页。

判定依据 NFPA 701:2023

其他信息 /

以上信息由客户提供，本实验室不负责其真实性。

检测类别 委托送样 检测环境 在标准规定状态下进行

到样日期

颜色/色号 /

商标 / 数量 1块

等级/类别 /
安全技
术类别

/

成分/材质 /

地址 江阴市云亭街道黄台路6号

联系人 /

样品名称 棚布

款号/货号 /

2024-01-23

委托单位 江苏科强新材料股份有限公司
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检测结果： 
 

 阻燃性能[方法: NFPA 701-2023(方法 2) ] 

 

试样 
损毁长度 

(mm) 

续燃时间 

(s) 

滴落物燃烧时间 

(s) 

1 56 0 0 

2 67 0 0 

3 40 0 0 

4 31 0 0 

5 76 0 0 

6 19 0 0 

7 71 0 0 

8 74 0 0 

9 59 0 0 

10 54 0 0 

判定 合格 

 

      判定依据： 

1. 单个试样续燃时间超过 2s 判定不合格； 

2. 单个试样损毁长度超过 435mm 判定不合格； 

3. 单个试样滴落物燃烧时间超过 2s 判定不合格； 

4. 如果十个试样中有只一个试样不合格，增测 5 个试样，增测的 5 个试样均合格，则判定合格，

否则判定不合格。 

5. 该项目仅通过 CNAS 认可。 
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